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ASPECTE ALE METALURGIEI BRONZULUI '
IN ASEZARILE DACICE DIN MUNTII ORASTIEI*

GELU FLOREA.

Cercetarile indelungate intreprinse in complexele dacice din Muntii
Oréstiei au pus in evidentd o serie de dovezi ale prelucrarii metalelor
pentru diferite necesititi. Este binecunoscuti amploarea pe care -a luat-o
in regiunea respectivd metalurgia fierului in Pperioada premergitoare cu-
ceririi romane. In ansamblul ocupatiilor mestesugiresti practicate in zona
cu pricina se remarci §i prelucrarea bronzului destinat satisfacerii unui
larg spectru de nevoi ale traiului. O dezvoltare similari a acestej activi
tati a putut fi constatati in urma cercetirilor arheologice in majoritatea
siturilor dacice investigate. Prezenta descoperirilor de bronz de diferite
calitati si in variate cantitati — de la obiecte marufite la produse mai ela-
borate — demonstreaza desigur pricepere si o deplina stipinire a teh-
nologiilor. o

Unul dintre centrele prelucririi bronzului din regiunea capitalei sta-
tului dac pare si fi fost ansamblul de la Costestil. Printre alte dovezi in
acest sens cunoscute deja, mentionam ci in depozitele Muzeului de Istorie
a Transilvaniei se afla o serie de piese provenind din centrul dacic mai
sus amintit. Materialele respective reprezinti 26 de fragmente de tabla
de bronz care au ficut parte, dupi toate aparentele, dintr-un atelier sau
depozit-atelier de prelucrat foile de bronz in diverse scopuri; printre aces-
tea desigur a fost si repararea vaselor de bronz, dupd cum o atesti unele
din piesele descoperirii.

Din cele 26 de fragmente de tabli, zece sint de dimensiuni mai mari,;
din total, sapte sint perforate pentru a putea fi previzute cu nituri, o
piesd este formatd din unirea a doui placute printr-un asemenea nit.
Citeva fragmente de tabld de bronz sint tiiate in forma de banda de
aproape un centimetru latime, iar unele sint subtiate la aproximativ un
milimetru, in timp ce altele sint mai fine. Unele din aceste fragmente
au suportat decupiéri, deci au fost deja folosite parti din ele, resturile fiind
destinate reutilizirii. Anumite piese au fost decupate circular, altele au
fost trasate cu un virf foarte ascutit, probabil indicindu-se ductul pe care
urma sid se execute tdierea; in alte cazuri se pare cd s-au mareat, folo-
sindu-se un punctator, locurile unde urma si fie practicate orificiile pen-
tru nituire. Existd printre piesele acestui mic depozit-atelier si piese des-
tinate cu siguranti reconditionarii unor recipiente de bronz; este vorba
mai ales de cele perforate pe margini. Multe din piesele in cauzi poarta

* Intr-o prima fazi aceastd lucrare a fost prezentatd sub form4 de comuni-
care stiin{ificd la cel de-al XIIl-lea Simpozion de Tracologie. Rezumat publicat
in Symposia Thracologica, 8, 1990, p. 187, , o

1'S. Cocis, In Sargetia, XVI—XVII, 1982—1983, p. 140.

EPHEMERIS NAPOCENSIS, II, 1992, p. 39—47



P GELU FLOREA 2

urmele uneltelor cu care au fost prelucrate — ciocane cu ajutorul carora
a fost intinsa sau indreptata foaia de aliaj. .

Printre piesele care fac obiectul studiului nostru se afld una care
pare a fi un fragment dintr-un obiect mai mare, poate vas (?) (fig. 2/5);
ea a fost confectionatd prin turnare si a rezultat in forma actuald prin
decupare. A fost probabil destinatd refolosirii, eventual pentru obtinerea
tablei de bronz prin intindere.

Niturile prezente in diferite stadii de prelucrare sint de doud tipuri:
unele au fost realizate din bucati de sirma taiata si latita la capete prin
ciocinire dupa introducerea ei in orificiile corespunzitoare; altele au fost
confectionate din banda subtire de bronz indoiti si introdusa in doud ori-.
ficii (fig. 1/1) si apoi martelata pinid la aplatizare. In legaturd cu proce-
deul nituirii, trebuie mentionat faptul ca tot prin aceasta tehnica se fixau
atagele si alte accesorii specifice unor vase de bronz. Credem cid de multe
ori astfel de cazuri de reparatii trec neobservate, fiind mai discrete;
totodata este probabil ca acest gen de reparatii a fost mai frecvent. O do-
vad3 indirecta existd prin constatarea potrivit careia, atasele si alte acce-
sorii au fost descoperite in numar destul de mare, disparat de vasele pe
care le completau?, Un exemplu este frecventa acestor descoperiri chiar
la Costesti?, un caz concret este situla de bronz de la Tiligca®.

Prin bunivointa domnului V. Moga de la Muzeul Unirii din Alba
Tulia® am avut acces la o descoperire similard facuta cu mai mult timp
in urma in cetatea dacicd de, la Piatra CraiviiS. Aici, materialul fiind -mai
numeros st mai divers decit in cazul descoperirii de la Costesti, se pot
reconstitui operatiunile, diverse ale prelucrarii tablei si sirmel de bronz.
Se poate remarca similitudinea tehnicilor intrebuintate in cele doua
centre’, fapt firesc datoritd relativei simplititi a acestor procedee si tot-
odata eficacitatii lor. :

n cazul descoperirii de la Costesti, aldturi de fragmentele de tabli
se aflau si doud unelte de fier. Nu avem certitudinea absoluta ca ele ar fi
fost descoperite impreuna, insd acest fapt este posibil. Cel pufin una
dintre ele ar fi putut fi folositd la perforarea tablei de bronz® Ea are
o sectiune patrulaterd si se subtiazd spre virf; unealta a fost rupta in
partea dinspre coada. Partea ei activa se potriveste in gaurile din tabla
descrisd mai sus, aceasta fiind un indiciu eventual pentru apartenenta ei

la restul materialului. A doua unealtad are si ea sectiune patrulaterd, mult
subtiatd spre virf, care la rindul sidu pare sd fi fost torsionat. Cealalta
extremitate este prevazuti cu un mangon in care se fixa o coada de lemn.
A doua unealta de fier pare si fi fost destul de inadecvata perforarii bron-
zului, fiind prea fragila partea sa activa; ea probabil a fost destinata pre-

lucrarii unor materiale mai moi, cum ar fi lemn sau piele etc. Din aceste

2 1. Glodariu, Relatiile comerciale ale Daciei cu lumea elenisticd §i romdnd,
Cluj, 1974, (In continuare RCD), v. Catalogul pieselor de bronz de import, passim.

3 Idém, -op. cit., p. 235, nr. 10. ~

4 N. Lupu, Tilisca, Asezdrile.arheologice de pe Catiinas, Bucuresti, 1989, p- 79.

5 Caruia fi multumesc si pe aceastd cale pentru informatiile amabile.
) ¢ Descoperirea estg incd inedita. _ ,

7 A se yedea de exeémplu sistemul de nitulre, precum $i tehriologia prelu-

¢raril tablei de bronz: tdiere, petfordre eéte. '~ o

8 Picsc similare si in J. Dechelette, qume,t d’archéologie préhistorique.. . 1V,
p. 878, fig. 606, nr. 1, 2, 4,6~ U . o

t
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motive: nu este foarte certd apartenenta piesei la cele descrise mai sus.
Cit despre celelalte unelte ale ciror urme apar pe tabla de bronz, desi
ele nu apar neapidrat cu acestea, trebuie si fie in linii mari, aceleasi ca
si cele pentru prelucrarea fierului, probabil avind marimea adaptatd pen-
tru tabla de bronz sau pentru produsele de dimensiuni mai mici. In acest
sens pledeazd si descoperirile din atelierele de prelucrat fierul din Mun-
tii Orastiei — unde conform descoperirilor de pind acum era prelucrat,
in paralel, si bronzul. Fenomenul asocierii urmelor de prelucrare al am-
belor materiale in acelasi atelier a fost constatatd si in alte centre: Po-
iana®, Cetitenil?, Piatra Craivii!l. Aceastd constatare ar putea si sprijine
similitudinea, daca nu identitatea, tipurilor de unelte cu care se prelucrau
atit fierul cit si bronzul, specializarea putind fi sesizatd doar la nivelul
dimensiunilor mai reduse ale celor cu care se modela bronzul.

Aceastd situatie se poate observa si din urmele ldsate pe materialul
publicat cu aceastd ocazie, urme apartinind unor dal{i cu care s-a taiat
sau s-a decupat tabla de bronz, sau a ciocanelor deja pomenite. Este cu-
noscut cd in peisajul economic al Muntilor Orastiei si implicit al com-
plexului de la Costesti, astfel de unelte au fost descoperite cu diferite
prilejuri, chiar dacd nu intr-o situatie arheologicd de asociere directad cu
bronz in curs de prelucrare!2.

Atribuirea acestui set de piese de bronz, precum si a celor doui
unelte de fier ce le insotesc se poate face cu certitudine — ele credem ca
fac parte dintr-un prezumptiv atelier care printre altele asigura si repa-
rarea vaselor de bronz. Ideea ar fi sustinutd de forma anumitor fragmente
de tabla aflatd in diverse stadii de prelucrare, precum si a formei decu-
pajelor; de asemenea felul in care unele au fost perforate credem ca este
in mdisurd sa risipeascd orice dubiu. Datarea descoperirii se face, in prin-
cipiu, pe intreaga durati a functionarii complexului de la Costesti!® (in-
cluzind aici si asezarea civili care este foarte putin investigatd). Totusi
am inclina si atribuim descoperirea, exprimind rezerva de rigoare, unui
orizont cronologic tirziu, eventual secolul I e.n. — inceputul celui urma-
tor, avind in vedere faptul cd majoritatea covirsitoare a vaselor de bronz
patrund in Dacia sub forma de importuri in special in secolul I en.!, Un
alt argument, mai general ca semnificatie, il reprezintd faptul ca meta-
lurgia cunoaste o diversificare o domeniilor de productie, totodata o spe-
cializare a instrumentarului si tehnologiilor in special in acelasi secol®®.
Este foarte probabil ca aceste materiale sa fi apartinut unui atelier cu o
productie de bronz si de fier, atelier mentionat in literatura de specia-
litate 15,

¥ S. Cocis, op. cit., p. 141.

10 Idem, op. cit., p. 140.

11 1bidem.

12 1, Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizatia fierului la daci, Cluj, 1979, (in con-
tinuare Civilizatia) capitolul III. . S
: 13 !Nu existd informatii cu privire la contextul arheologic din care provine
acest material, este cunoscutd doar statiunea. '

M 3. Glodariu, RCD, p. 61.

15 1. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizatia. p. 150.

16 Pentru prelucrarea minereului de fier v. D. M. ITheodorescu, M. Roska.
Cercetdri arheologice in M-tii Hunedoarei, p. 9; C. Daieoviciu si colaboratorii, in
Materiale, VI, 1959, p. 335. ‘ '



42 GELU FLOREA ’ 4

La Costesti au fost descoperite multe importuri romane, vase: de
bronz si alte obiecte din-acelasi aliaj, insd nu si un vas de bronz cu urme
evidente de reparatii. Au fost identificate de-a lungul anilor o serie -de
fragmente de vase de bronz precum si accesorii — torti si atase -—— ne-
fiind exclusd apartenenta lor la eventuale recipiente reparate. Descope-
ririle de accesorii de acest fel erau, conform statisticii publicate in 1974,
mai numeroase decit toate cele din zona extracarpaticd luate laoclaltat?.
Din catalogul lucréarii citate reiese cd in complexul de la Costesti au fost
descoperite si o serie de fragmente de bronz provenind de la imitatii
autohtone dupi vase de bronz si de fier din import?8, 1. Glodariu observa
<a se poate sustine ,,posibilitatea producerii lor in mari aseziri daco-gete
(...) cu atit mai mult cu cit prezenta creuzetelor denotd o relativ larga
raspindire a mestesugulm turnarii bronzului“!®, Insi acelasi autor sublinia
raritatea lor in comparatie tocmai cu obiectele model vemte pe calea
schimburilor. Situatia pare sd fi fost oarecum similara si in cazul civili-
zatiei celtice?0.

In ceea ce priveste repararea vaselor de bronz, ea este atestata pe
teritoriul Daciei. Mentionam citeva descoperiri: la Cap11na21 a fost desco-
peritd o situla de import cu reparatii in zona fundului, fiind aplicat un
petec din foaie de bronz de o altad calitate decit ansamblul vasului. Placa
este fixatd cu ajutorul niturilor. La Racatiu s-a gisit un ,,cazan de bronz#
reparat de doud ori in antichitate tot cu tabli de bronz fixati intr-un
caz cu patru nituri, si in celadlalt cu alte doud; de asemenea, in acelasi
complex dacic a fost descoperit si un stamnos reconditionat prin aplicarea
unui petec de bronz fixat printr-un nit??, La Tilisca a fost reparatd o
situla cu trei petice de tabld prinse in nituri realizate prin indoirea benzii
de bronz ale cirei capete au fost introduse in orificii dinspre exterior spre
interior, apoi fiind indoite in sens opus. Acelasi vas a suportat reparatii
si la toartd, iar un atas a fost inlocuit cu unul de fier, prins in nituri
din acelasi metal?., Mentionidm cid tot la Tilisca au fost descoperite atit
tabla de bronz cit si unelte adecvate prelucririi si a acestui gen de ma-
terial?4.

Mestesugul acesta este atestat si intr-o perioadd anterioard, dupa
cum el se va mentine si in epocile urméitoare. In Hallstattul timpuriu ca-
racterizat prin eflorescenta iesitd din comun a metalurgiei bronzului, exista
vase de bronz reparate in aceeasi manierd pe care o regésim si in Laténe®.
De asemenea, In marele depozit de la Uicara existd o importantd canti-
tate de tabla si placi de bronz, nituri si petece de vase aflate in diferite
stadii de prelucrare — si ilustrind practic toate fazele procesului tehno-
logic?S, In acest context se poate observa similitudinea procedeelor atestate

17 1. Glodariu, RCD, p. 57; 235, nr. 10; p. 242.
18 Idem, op. cit., p. 242,
19 T1dem, op. cit., p. 153.
20 7, Dechelette op. cit., p. 1454,
2 1. Glodariu, V. Moga Cetatea dacicd de la Cdpilna, Bucuresti, 1989, (in
contmuare Cdpilna), p. 102—103.
22 S Sanie, Civilizatia romand la Est de Carpatz Iasi, 1981, P. 60—-\61‘.
% N. Lupu, op. cit.,, p. 79. - . ‘
. 2¢ Idem, op cit., p:- 7273, '
2 Informatii amabile Florin Gogaltan.
2 Idem.
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in cazul pieselor de la Uioara cu tehnicile cunoscute in a doua virstd a
fierului.

In epoca imperiala timpurie, in Europa barbard procedeul de repa-
rare a vaselor de bronz (multe avind acelasi statut de importuri ca si cele
din Dacia) prin foi de bronz sudate cu nituri este atestat printr-o serie de
piese din care amintim aici doar pe cea de la Sau?’. Exemplarul cu pri-
cina, un cazan de bronz, poarti urmele unor reparatii de mare anvergura
in toate partile ce-1 compun.

‘In pericada stapinirii romane mestesugul reconditionarii vaselor
de metal este ilustrat, printre altele, de un castron de bronz de la Apu-
Ium?8. O descoperire provenind de data aceasta din Pannonia, atestd per-
petuarea tehnicilor acestora si in secolele III—IV — este vorba de trei
farfurii din tabli de bronz de la Zomba?®. Ele au fost reparate in mai
multe loeuri prin procedeul petecelor fixate cu nituri. Zonele care au
suferit reparatii au fost martelate ulterior pentru a consolida sudura si
a netezi suprafetele respective.

Din aceste exemple se poate deduce conservarea unor procedee teh-
nologice primare in prelucrarea tablei de bronz, in special repararea va-
selor confectionate din acest material. Ne referim mai cu seaméa la modul
de sudare a foii de bronz cu nituri confectionate fie din sirm4, fie din
bandi de tabla pliatd intr-un anume fel. De asemenea, operatiile simple
preliminare, de preparare a foii de bronz: decuparea, tdierea in general,
precum si perforarea ei, s-au péastrat identice. Nu trebuie, neapdirat, con-
siderat c& aceste tehnici au fost transmise din aproape in aproape de la
inceputurile epocii fierului pina tirziu, la sfirsitul antichitatii cel putin.
Nici aceastd variantd nu poate fi exclusad desi nu sint documentate toate
verigile de legaturd. Poate c& mai corect ar fi sd avem in vedere o per-
manenti redescoperire a procedeelor respective, datoritd simplitatii si
eficientei care le caracterizeazi. De asemenea supravietuirea procedeelor
tehnice pind in epoci post-antice se datoreaza caracteristicilor specifice
comportamentului tehnologic al tablei de bronz de grosime redusa. Repa-
rarea vaselor se face prin petece de tablj care obtureaza spartura, de
obicei prea mare pentru a fi cositoritd simplu. A fost preferat procedeul
aplicdrii unor petece, fixat prin nituire pentru ca doud bucéti din acelasi
material cum ar fi bronzul, electrum-ul sau argintul, nu se pot suda in
conditii bune prin juxtapunere sau suprapunere si ciocénire. Doud bucéati
din materialele citate mai sus, si citeva altele, topite si apropiate una de
cealaltd nu se vor lipi in acest caz sudarea la cald se poate intimpla nu-
mai in prezenta unui al treilea material mai fuzibil care formeaza o punte
intre eled®. In aceste conditii este clar ci operatiunea mecanicd, am zice
in termeni modern de t1n1ch1ger1e de reparare a vaselor de bronz cu
petece din acelasi aliaj unite prin nituire a fost preferat altor tehnici
mai complicate.

Majoritatea vaselor de bronz din Dacia, dar si din alte parti ale
Europei barbare, erau piese de import, oblecte de lux. Din aceastd pri-

i ‘
27 H. G. Eggers, Der rémische Import im freien Germanien, 1951, 1I, pl. 6,
nr. 41. o
% V. Moga, in Apulum, XXII, 1985, p.
% E. Bonis, in Fol Arch, XXXIV, 1983 p 117 fig. 15.
0 Maryon, Plenderleith, A sttory of Technology, I, Oxford, 1958 p. 652
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cind ele erau relativ rare si desigur destul de scumpe, odata deteriorate
nu puteau fi pur si simplu aruncate si inlocuite. Dupi toate aparentele
repararea acestor recipiente era eficients, asigurind probabil functionarea
lor in bune conditii inca o perioadd mai mult sau mai putin indelungata,
avind in vedere si faptul cd aceste obiecte nu se aflau in uzul cotidian.
Fenomenul se repetd in linii generale chiar si in cazul unor vase de lut,
eventual tot de import, care, aflate in situatia de a fi fisurate partial, si
existind posibilitatea de a fi refolosite, erau si ele reconditionate prin fi-
xarea de scoabe metalice in plumb turnat in gauri practicate Iin acest
scop3.

Din studierea pieselor descoperite la Costesti, si care fac obiectul
lucrérii de fata, nu rezulta faptul ca acestea ar fi fost folosite exclusiv la
repararea vaselor de bronz. Aceasta si din perspectiva faptului ci este
greu de crezut ca exista un mester specializat numaj in astfel de operatii.
Mai degrabid se poate aprecia ca prelucrarea tablei de bronz acoperea un
spectru mai larg de necesititi legate de diferite obiecte sau accesorii mai-
runte de uz casnic. Este vorba de multitudinea de descoperiri din zona
complexelor dacice din Muntii Orastiei care constau din diferite obiecte-
executate din aceasti materie prima. Iata citeva exemple provenind de
la Gradistea Muncelului si imprejurimile imediate: garniturd de incuie-
toare de usa sau ladid de lemn, cu orificiu central pentru incuietoare. Ea
este prevdzutd cu patru orificii pentru fixare. (fig. 4/3). Mai exista exem-
ple de astfel de artefacte marunte care apar foarte frecvent in sdpaturi,
de cele mai multe ori insi ele sint atit de deteriorate incit nu li se mai
poate. preciza functionalitatea. Intre exemplele maj fericite se afla, de
pilda, o ferecdturd de casetd (?) confectionata din bandi de bronz, per-
forata pentru fixare cu ajutorul cuielor (fig. 4/4). De asemenea, la Gra-
distea Muncelului a fost descoperitd, in stratul de nivelare roman din
actuala incinta fortificata, o piesd fragmentara dintr-o placi de fier aco-
peritd cu tabla de bronz. Este greu de precizat obiectul de la care pro-
venea, Insd se poate banui cd apartinea unui teci®?(?) Piesa isi are im-
portanta sa doar in contextul unei abordari ale unor aspecte ale meta-
lurgiei bronzului, fiind un exemplu de combinare a fierului cu placaj
de bronz, presupunind cunoasterea unor detalii de tehnologie destul de
complicate. .

Exemple de obiecte prelucrate din foaie de bronz sint multe in com-
plexele dacice tirzii, in special in cele din Muntii Orastiei dar si in alte
citeva centre importante ale Daciei. Astfel, in cetatea de la Piatra Rosie
au fost puse in evidentd o diversitate de obiecte confectionate din acest
material: plici perforate®, piese ornamentate in relief’4, balamale®,
aplice®, si alte obiecte. De mentionat ca tot acolo, in cetatea de la Piatra

¥ De exemplu la Popesti, v. R. Vulpe, in SCIV, VI, 1955, 1—2, p. 253; Poiana,.
idem, in SCIV, II, 1951, 1, p. 203; sau Gradistea Muncelului — inf. I, Glodariu,
pentru care ii multumesc si cu acest prilej. ’

‘2 Piesa descoperitd in 1987 am folosit-o cu permisiunea sefului santierului
I. Glodariu.

¥ C. Daicoviciu, Cetatee dacicd de la Piatra Rogie, Bucuresti, 1954, p. 36. . .

3¢ Ibidem. .

% C. Daicoviciu, op. cit., pL XV, 17.

. 1 Idem, ap. cit., p. 36.
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Rosie, au fost descoperite si citeva ustensile care puteau fi folosite si la
prelucrarea bronzului®’.

La Tilisca, pe lingd unelte adecvate (doua perforatoare si o daltita)
care au putut fi folosite de un giuvaergiu dar si pentru prelucrarea foii
de bronz, au fost descoperite astfel de materiale, precum si bare de
bronz3s,

In legaturd cu bogatia descoperirilor de acest gen de la Gradistea
Muncelului nu mai e cazul si insistam. Amintim doar, pe linga piesele
pomenite mai sus, si alte citeva date relevante — atelierele metalurgice
din marele complex dacic. Dintre acestea cel mai relevant este cel care
se afla in regiunea ,Platoului cu sase terase®, unde pe lingd multe alte
obiecte de fier si bronz au fost puse in evidentd fragmente de vase de
bronz rebutate — ,,un git de ulcioras, ,,peretii unui vas de bronz cu defect
de turnare%, precum si placi de bronz, aplici etc., in asociere cu unelte3?.
In acelasi sens este de amintit si atelierul monetar recent descoperit, care
avea si caracterul de forja de fier si bronz*°.

Mai sint de mentionat atelierele de la Pecica, unde au fost géasite
si fragmente de tabla de bronz perforate, altele purtind urme de lovituri
de daltd*!; apoi descoperirile de la Piatra Craivii, amintite mai sus,
cu o bogitie deosebitd de obiecte marunte de bronz: ace, piese de har-
nasament, obiecte de podoabd, dar si foi de bronz in diverse stadii de
prelucrare®2,

Frecvente sint astfel de descoperiri si la Ocnita. Mentiondm in trea-
cat doar citeva: o garniturd din placad de bronz dreptunghiulara prevazutd
cu nituri®, , 0 cheutoare de casetd de bronz cu decor gravat* si multe
altele. In asezarea de la Ocnita au fost descoperite si unelte de prelucrat
metalele, inclusiv bronzul, piese care nu se publica?s.

Ateliere In care s-au prelucrat astfel de obiecte, pe 1lingd vestigii
clare de turnatorii si forje, au fost atestate arheologic si la Poiana: lin-
gouri, tabld de bronz, obiecte de podoaba dar si unelte adecvate?$; de ase-
menea la Popesti sint mentionate deseuri de bronz provenite din vechile
descoperiri4?.

Nu vrem si alcdtuim cu acest prilej un catalog al atelierelor de
prelucrat bronzul in Dacia, astfel de tentative au existat si se vor intre-
prinde in continuare cu ocazia studierii mai pe larg a‘metalurgiei bron-
zului la daci. In momentul de fatd am dori s& aducem in atentie multi-
tudinea descoperirilor care atesti prelucrarea secundari, destul de spe-
cializatd, a aliajului odatd obtinut. Ni se pare foarte interesanti orien-

37 1dem, op. cit., p. 78.

8 1bidem.

3 C, Daijcoviciu si colab., in SCIV, VI, 1955, 1—2, p. 209.

10 Vezi cele citeva informatii publicate de 1. Glodariu, E. Iaroslavschi,
A. Rusu, Cetdti si asezdri dacice in Muntii Ordstiei, Bucuresti, 1988, p, 101, 197—198;
H. Daicoviciu, St. Ferenczi, 1. Glodariu, Cetdfé si asezdri dacice in sud-vestul
Transilvaniei, Bucuresti, 1989, p. 170.

41 1, H. Crisan, Ziridava, Arad, 1978, p. 87, cf. pl. 122, 123/13.

42 V. Moga, in Studii Dacice, Cluj, 1981, p. 107; inf. V. Moga.

4 D, Berciu, Buridava dacicd, Bucuresti, 1981, p. 40.

4 Idem, op. cit,, p. 96.

% Idem, op. cit., p. 50.

16 R. Vulpe si colab., in SCIV, I, 1951, 1, p. 203—204.

47 M. Turcu, Geto-dacii din Cimpia Munteniei, Bucuresti, 1979, p. 104.
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tarea acestei productii, dincolo de confectionarea podoabelor, spre obiectele
mérunte, de uz cotidian, gospodaresc sau de echipament. .

O orientare similarid este sesizabili in lumea Laténe din centrul si
occidentul Europei. Astfel in Gallia, la Bibracte au fost descoperite vesti-
¢ii multiple si variate ale prelucrarii bronzului atit pentru podoabe cit
si pentru producerea acestor obiecte sd le spunem ,minore“,

O importantd cantitate de astfel de piese au fost gasite in cursul
investigatiilor in marele oppidum de la Manching si in necropola sa. Se
remarca folosirea frecventd a bronzului in special la confectionarea bi-
juteriilor si a instrumentelor de toaletd*. Totodatd se constatid un inalt
grad de prelucrare si finisare, de unde provin si multe deseuri®. Au fost
descoperite si vase de bronz prelucrate la fata locului, fiind atestata folo-
sirea tablei de bronz in acest scop®!. Aceastd materie primad era folosita
si la confectionarea unei game largi de obiecte: garnituri de teacd de
pumnal sau cutit realizati din foaie de bronz ciocanita®?, garnitura-placa
extericard nituitd pentru o incuietoare® (existd similare si din fier). De
asemenea au fost gasite multe fragmente de tabld de bronz, unele per-
forate, altele nituite, bare cu diverse sectiuni, reziduuri, etc.; este atestat
si procedeul sudarii prin nituire a bronzului si fierului®.

Exverientele paralele in metalurgia bronzului si fierului atestate la
daci si la celti nu impun neapdrat influente reciproce puternice. Desigur
contacte si schimburi au existat. Insd credem cd determinante au fost in
ambele cazuri, si mai ales in ceea ce priveste civilizatia dacica, puternica
iradiere a civilizatiei romane in materie de tehnica si tehnologie. Desi-
gur, in cazul celtilor se manifestd si terenul fertil al traditiilor metalur-
gice in fier si bronz, incepind cel pufin cu Laténe-ul timpuriu occidental
si central european.

*

Fenomenul diversificirii productiei metalurgice, a obiectelor de bronz
cu diverse utilitdti in completarea unei importante metalurgii a fierului
este caracteristica civilizatiei Laténe tirzii. Dupd cum s-a vazut in cazul
civilizatiei dacice, obiectele marunte din acest aliaj raspund celor mai di-
ferite nevoi ale vietii cotidiene; in acelasi sens se poate afirma cd meta-
lurgia bronzului a fost complementard celei a fierului care s-a axat, nu
exclusiv dar in primul rind, pe producerea unor unelte care reclami o
duritate mai mare. Metalurgia bronzului, departe de a fi cea care asigura
numai obiecte de lux sau de podoaba, se orienteazd paralel dar usor di-
ferit fatd de cea a fierului, dind nastere unor obiecte de uz menajer, co-
tidian, degrevind astfel productia pieselor de fier si permitindu-i sa se
orienteze spre productia majord. Prelucrarea argintului preia in special
sectorul podoabelor si monetaria. Se contureazi asadar o diviziune a pro-
ductiei metalurgice adaptate necesititilor din ce in ce mai complexe ale
unei societdti in plind expansiune economica.

48 J. Dechelette, op. cit., p. 1050.

4 G. Jacobi, Werkzeug und Gerit aus dem Oppidum von Manching, Wies-
baden, 1974, p. 254.

50 Idem, op. cit., p. 260.

51 Tdem, op. cit., p. 261,

52 Tdem, op. cit,, pl. 23, nr. 381.

5 Idem, op cit., pl. 48, nr. 762.

5 Idem, op. cit., pl. 78 si 79.
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Acest peisaj caracterizeazi mai cu seamd ambianta marilor centre
de tip Racatau, Capilna, Poiana, Popesti, Piatra Craivii sau Gradistea
Muncelului. Constatarea potrivit careia productia feluritelor obiecte de
bronz si preductia majord de obiecte de fier se desfasoara simultan si
raspunde unor nevoi de naturd diferita este ilustrata si de existenta unor
ateliere In care se prelucreazd in acelasi timp atit fierul cit si bronzul.
De aceea nu credem cé este nevoie a se lua in considerare un eventual
atelier specializat exclusiv in repararea vaselor de bronz, de pilda, ci
mai de grabd poate fi vorba de forje care prelucrau fierul si bronzul. Si-
gur nu trebuie exclusi existenta unor mesteri ambulanti care prestau ast-
fel de munci mai simple si care nu reclamau instalatii de mare amploare.

Un exemplu caracteristic de combinare a diverselor functii de pro-
ductie in cadrele aceluiasi atelier il reprezinta situatia recent descoperita
la Gridistea Muncelului, pe care am mai amintit-o de altfel, unde au.
aparut urme de zgurd de fier, stropi de bronz, fragmente de tabla si
obiecte greu determinabile din acelasi material. In acelasi loc au fost
descoperite si stantele monetare — ceea ce demonstreaza pluralitatea
activitatilor inrudite care erau desfisurate intr-un asemenea loc.

Revenind la piesele de la care am pornit, ele isi au importanta lor
pentru cad atestd fazele tehnice ale unui mestesug raspindit in lumea
dacica — cel al prelucrarii bronzului cu diverse destinatii. Ele reprezinta.
o verigd de legaturd In reconstituirea evolutiei metalurgiei acestui aliaj,
pornind de la traditiile preistorice.

A PROPOS DES CERTAINS ASPECTS DE L'USINAGE DU BRONZE
DANS LES ETABLISSEMENTS DACES D’EPOQUE LATENE TARDIVE.

(RESUME)

I’étude prend comme point de départ un set des pieces de bronze décou-
vertes dans l’établissement dace de Costesti, dpt. de Hunedoara, c’est 4 dire des
fragments de tole portant des traces d’usinage et prouvant l'intention de lés uti-
liser pour la réparation de la vaisselle de bronze (v. fig. 1—2). On peut reconnaitre
les traces de martelage, de ‘découpage avec le ciseau, ou bien les percements
pour fixer les nits. On a meme découvert deux poingonneurs en fer (v. fig. 2/2—3)
en association avec les tdles. L’éxamin des pieces permet de reconstituer les étapes
du processus de bricolage des objets de bronze, datant probablement de la fin du
Ier siecle — début du IInd siecle apres J.C.

A travers les années les fouilles ont fournit beaucoup de dates concernant
la métallurgie du bronze dans les complexes d’environ la capitale du royaume
des daces. Par éxemple ces fragments de tole, '‘comme beaucoup d'autres sont tres
fréquentes et assez variees comme déstination: des garnitures éxtérieures des
sérrures des portes ou des coffres en bois (v. fig. 4) ou des bandes de tdle fixées.
avec des nits sur certains objets toujours en bois.

C’est sur qu'on fabricait dans les oppida daces, comme celles de Piatra
Craivii, ou dans la capitale du royaume, de la vaisselle de bronze, mais ces réci-
pients étaient moins nombreux que ceux importés des officines romaines (v. note
nr. 2).

La métallurgie du fer a été tres développé chez les daces aux dérnieres
deux siecles avant la conquete romaine, elle livrait les principales catégories d’outils
et d’armes (v. note nr. 12).

L’usinage du bronze se chargeait surtout des bijoux, des certaines pieces
d’harnachement, ou des petits objets d’usage quotidien (v. note nr. 1). Le fer et
le bronze ont été usinés dans les memes ateliers, comme les grandes forges décou-
vertes & Sarmizegetusa Regia, capitale du royaume (v. note nr, 1).
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Plansa 1.
1—8. Costesti (bronz)




Plansa 2:
1—6. Costesti (1, 4—6 bronz; 2—3 fier)
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Plansa 3:
1, 3—4. Gradistea Muncelului
Dealul ,,Fata Plopilor*, reg. Muntilor Origtiei (bronz)



~

Plansa 4:
1—S5. Piatra Rogie (dupa C. Daicoviciu)
6—7. Pecica (dupa I. H. Crisan)
8—9. Tilijca (dupd N. Lupuz/
10—12. Capilna (dupa I. Glodariu - V. Moga)
13. Piatra Craivii (bronz)
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