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- UN ATELIER. DE PRELUCRARE A BRONZULUI
DIN .CETATEA DACICA DE LA BANITA
(JUD. HUNEDOARA)

AUREIL RUSTOIU

Cercetirile efectuate in Muntii Orastiei in ultima jumatate de veac
au pus in evidenta aspectele cele mai diverse privind zona caplta1e1 sta-
tului dac. Rezultatele acestor investigatii s-au concretizat in zeci de studii
si articole, iar de curind a inceput publicarea monografici a obiective-
lor arheologlce din zona Sarmlzegetusel Regial. Aceste situri formeazd
un sistem a carui complexitate nu mai trebuie sd fie subliniata.

Cetatea de la Banita, prin caracteristicile ei strategice si arhitecto-

___——mice, se inscrie in rindul fortificatiilor care compun ansamblul din -‘Mun-

tii Orastlel Rezultatele investigatiilor arheologice de la Banita, conduse
dela lungul a mai multor anide Octavian Floca, au fost valorificate intr-o
serie de studii de mai mica sau mai mare amploare®. Acestea au abordat,
in special, probleme privind rolul cetatii de pe Dealul Bolii in sistemul
de apérare al capitalei statului dac, ori aspecte referitoare la fortificatii.
Sapaturile au furnizat un.begat inventar .arheologic, cunoscut -astdzi doar
in mici masurd. O mare parte a acestui inventar se afld in Muzeul jude-
tean de istorie din Deva3. Printre materialele existente in depozitele mu-
zeului :devean 'se numdari si o serie de piese, atestind activitatea unui ate-
lier de prelucrare a bronzului, despre care va fi vorba in cele ce urmeaza.

Tipare realizate din lut ars sau gre51e utilizate pentru turnarea unor
verigi simple din bronz: :

1 — tipar din lut, culoare cadramizie. Dlmensmm 4,4%3,6X1,0cm.
Dimensiunile verigii: diametrul exterior 2 cm, diametrul 1nter10r 0,8 cm.
Inv. 22993 (fig. 1/3).

2 — tipar din gresie. Dim.: 4,83, 7><07 cm. Dim. verigii: d. ext.
2 cm, d. int. 0,6 cm. Inv. 22994 (fig. 1/5).

3 — tipar din lut, culoare ciramizie. Dim.: 3,9X3,5%0,85 cm. Dim.
verigii: d. ext. 2 cm, d. int. 1,2 cm. Inv. 14461 (fig. 1/1).

S

! H. Daicoviciu, St. Ferenczi, 1. Glodariu, Cetdfi si asezdri dacice in sud-vestul
Transilvaniei, Bucuresti, 1989; I. Glodarlu V. Moga, Cetatea dacicd de la Cdpilna,
Bucuresti, 1989.

2 0. Floca, in M. Macrea, O. Floca, N. Lupu, I. Berciu, Cetdfi dacice din
sudul Transzlvanzez Bucuresti, 1966, p. 23—33; H. Daicoviciu, Dacia de .la Bure-
bista la cucerirea romand, CIUJ, 197‘2 p- 137-—139 1. H. Crxsan Burebista §i epoca
sa?, Bucuresti, 1977, p. 292-—-295 1. Glodarlu Arhztectura daczlor Civild si militara,
CluJ-Napoca 1983 p. 82—83; St Ferenczi, in H. Daicoviciu, $t. Ferenczi, I. Gloda-
riu, op. cit., p, 211-—213 Pentru vestigiile medievale vezi R. Popa, in Sargefia, XIII,
1977, p. 277284,

Multumesc si pe aceastd cale d-rei Adriana Rusu, directoarea Muzeului -din
Deva, care mi-a permis desenarea si pubhcarea acestor plese S
4 — Ephemeris Napocensis II B '

EPHEMERIS NAPOCENSIS, II, 1992, p. 49--56.
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4 — tipar din gresie, de forma circulard cu diametrul de 3,9 cm
si grosimea de 0,6 cm. Dim. verigii: d. ext. 1,8 cm, d. int. 0,65 cm. Inv.
14460 (fig. 1/2).

5 — tipar din lut, culoare cirimizie. Dim.: 4,63,9X0,8 cm. Dim.
verigii: d. ext. 2,1 em, d. int. 1,6 cm. Inv. 14468 (fig. 1/4).

6 — tipar din lut, culoare rosie-caramizie. Dim.: 7,5X4,6X2,3 cm.
Dim. verigii: d. ext. 2,1 cm, d. int. 1,4 cm. Inv. 14467 (fig. 1/6).

7 — tipar din lut, culoare rosie-cirdmizie. Dim.: 7,25X4,9X1,6 cm.
Cu acest tipar se puteau turna trei verigi. Dimensiunile acestora sint:
d. ext. 2,1 cm, 1,7 cm, 2 cm; d. int. 1,1 ¢m, 0,9 cm, 1,1 cm. Inv. 22995
(fig. 2/8).

8 — tipar realizat prin imprimarea formei verigii pe partea inte-
rioard a fragmentului unui perete de vas de lut. Acesta din urma provine
de la un vas mare de provizii (chiup) lucrat la roatd, din pastd fina, de
culoare cafenie. Pe partea interioara a ciobului se observd urme de ar-
dere secundarad provenite de la turnare. Dimensiunile tiparului realizat
in felul acesta sint de 9,5%7,8x1,8 cm. Dim. verigii: d. ext. 2,4 cm,
d. int. 1,5 em. Inv. 14150 (fig. 1/7). :

Trebuie precizat faptul ca tiparele nr. 1—7 au fost publicate si de
O. Flocat. Tiparul nr. 8 a ramas inedit. Nu am reusit sd identific in Mu-
zeu]l din Deva unul din tiparele publicate de O. Floca (in figura citata,
ultimul de jos-stinga). Avind in vedere toate acestea, rezultd un total
de 9 tipare pentru turnat verigi simple de bronz.

Impreuni cu obiectele descrise mai sus a mai fost descoperit §i un
creuzet:

9 — creuzet de forma conicd, avind peretii vitrificati, iar in interior
stropi de bronz. Dim.: indl{ime 5,5 cm, diametrul gurii 3,1 cm (fig. 1/8).

Acestor materiale li se adaugd o serie de obiecte legate tot de pre-
lucrarea bronzului:

10 — obiect din fier, de forma cilindrica, avind inaltimea de 2,8 cm
si diametrul de 3 cm. Este vorba probabil de o nicovala de bijutier. Inv.
14880 (fig. 2/5).

11 — bucati de tabli din bronz avind urme de tdiere cu dalta (lun-
gimile lamelor daltilor utilizate la tdiere sint cuprinse, in general, intre
1,5—3 cm). O serie de exemplare prezinta orificii practicate in vederea
nituirii. Unele din fragmentele mentionate provin de la vase de bronz.
Altora, datoritd starii fragmentare In care se aflj, le este greu de a li se
stabili destinatia initiald. Toate aceste deseuri au servit, dupd toate pro-
babilititile, ca materie prima pentru repararea unor vase de bronz. Inv.
14166, 14282, 14659, 14788, 14748, 14530, 14865, 14670, 14748 (fig.
2/, 7, 9; 3/5).

12 — plicutd de bronz dreptunghiulara (5,2X1,3 cm), avind la ca-
pete cite un orificiu. In unul dintre ele se mai pastreazd un nit realizat
dintr-o tabla subtire de bronz, indoitd la mijloc, iar capetele ascutite in-
doite la rindul lor in unghi de 90°. A fost utilizatd ca ,,petec® pentru re-
pararea unui vas de bronz. Inv. 14128 (fig. 2/6).

4 O. Floca, op. cit., p. 33, fig. 13.
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13 — nit realizat prin infasurarea unei bucdti de tabld de bronz.
Inv. 14129 (fig. 2/1).

14 — placutd de bronz tdiata cu dalta, utilizatd — poate — la con-
fectionarea unui nit. Inv. 14533 (fig. 2/4).

15 — plicute de bronz prinse una de alta cu un nit tot din bronz
Poate fi vorba de un ,petec* al unui vas de bronz. Inv. 14168 (fig. 2/2).

In aria locuiti de daco-geti, tiparele pentru turnarea verigilor din
bronz sint relativ frecvent intilnite in inventarele atelierelor. Doua astfel
de tipare provin din atelierul de la Pecica (jud. Arad). Alte dopd exem-
plare au fost descoperite — aldturi de o nicovald de bijutier si de nume-
roase obiecte finite si deseuri din bronz — in turnul B al cetétii de la
Piatra Rosie (Luncani, Jud Hunedoara)®. Tot din inventarul unui atelier
de bijutier ficea parte si tiparul de la Piatra Craivii (Craiva, jud. Alba)”.
Alte tipare au fost descoperite — fard a se cunoaste exact conditiile —
la Cetiteni (jud. Arges)8, Ocnita (jud. Vilcea)?, si Popesti (jud. Giurgiu)i,
in ultimul caz fiind vorba de un tipar in care se turnau trei verigi, la fel
ca si in cazul exemplarului nr. 7 de la Banita. In statiunile respective au
fast gasite de-a lungul anilor si alte obiecte (creuzete, unelte de orfevra-
rie, deseuri de bronz, etc.) care atestd o intensa activitate metalurgica'’.
Acestor descoperiri li se poate adiuga, cu probabilitate, un tipar provenind
din cetatea dacica de laTilisca (jud. Sibiu)!2. In sfirsit, mai trebuie men-
tionat un tipar descoperit in zona Tisei superioare, locuitad intens de popu-.
latia dacicad in Laténe-ul tirziu. El este de formda paralelipipedica avind
pe una din laturi un lacas pentru turnarea de lingouri de bronz, iar pe
o alta laturi forma unei verigi!s. .

Verigile simple de bronz sint raspindite pe spatii geografice si intre
limite cronologice foarte largi. Faptul cd sint nelipsite din aproape toate
asezirile si cetdtile dacice face inutild o repertoriere a lor. Asa cum s-a
remarcat, aceste piese stau la baza evolutiei tipologice a verigilor cu no-
dozititi (ceea ce nu presupune insi o anterioritate a verigilor simple), care
sint la rindul lor frecvent intilnite in descoperirile Laténe tirzii din
Dacialt. Avind in vedere acest lucru trebuie sa admitem si pentru verigile

5 I, H. Crisan, in ‘ActaMN, VI, 1969, p. 95, pl. 1I/4, II1/7—8; idem, Ziridava,
Arad, 1978, p. 85, pl. 116/6—7.

6 C. Daicoviciu, Cetatea dacicd de la Piatra Rosie, Bucuresti, 1954, p. 70, 81,
pl. XIV/6-—7.

7 V. Moga, in ActaMN, XVI, 1979, p. 516—517, pl. 1II (dreapta — jos).

8 1. Miclea, R. Florescu, Geto-dacii, Bucuresti, 1980, p. 47, nr, 214, fig. 214.

9 D. Berciu, M. Iosifaru, S. Purice, Gh. Andreescu, in Thraco-Dacica, IV, 1983,
p. 111, fig. 2/5.

LV ‘°1M. Turcu, Geto-dacii din Cimpia Munteniei, Bucuresti, 1979, p. 98, 202,
pl. VII/1. :

11 8 Cocis, in Sargetia, XVI—XVII, 1982—1983, p. 140—141.

12 N. Lupu, Tilisca. Asezdrile arheologice de pe Catdnas, Bucuresti, 1989, p. 41
mentioneazi in locuinta 8 (terasa III), printre alte obiecte, ,,un tipar de lut ars“
fird a face trimitere la nici o plansd. In pl. 15/18 este prezentat un ,,txpar de tur-
nare din piatrd“.

1V, Kotigorosko, in Thraco-Dacica, X1I, 1991, p. 127, fig. 6/32. I

14 1. Glodariu, in ActaMN, XXI, 1984, p. 67. R

4.
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simple utiliziri aseminitoare!s. De asemenea, mai este necesara mentio-
narea faptului ci astfel de verigi simple intrau in componenta unor piese
compléxe (cum sint bratarile din bronz realizate din trei segmente prinse
unele de altele prin verigi simple!f).

Obiectul de fier de formi cilindrici prezentat sub nr. 10 — asa cum
afirmam — reprezinta probabil o nicovala de bijutier. Piese aseméanatoare
(avind insd lungimi mai mari) au fost descoperite in tezaurul de argint
de la Surcea!” si au apartinut probabil unui mester itinerant. Ele au fost
incadrate in tipul V al nicovalelor utilizate in orfevririe si reprezinta unele
dintre cele mai simple si mai vechi piese de acest fel, avind analogii in
lumea celtical®, '

‘ Deseurile din tablid de bronz, unele purtind urme de taiere cu dalta,
altele avind practicate orificii pentru nituire, au servit la repararea unor
vase de bronz. Aceastd activitate este bine documentatd pentru zona
Muntilor Oragtiei. Un atelier de reparat vase de bronz din cetatea de la
Costesti a fost recent prezentat de G. Florea. Tinarul cercetator clujean
a putut stabili care sint operatiile succesive de prelucrare a . petecelor®
de tabla, ca si uneltele utilizate la perforarea materialelor destinate re-
conditiondrii vaselor'®. Indicii de reparare a vaselor de bronz au fost fur-
nizate si de cercetdrile din cetatea dacicd de la Capilna (jud. Alba). Ele
sint reprezentate de numeroase ,,petece¥ din tabld de brong, ca si de un
vas roman reparat® (fig. 3/1). De la Piatra Rosie provine un fragment
de tabld de bronz folosit probabil tot la repararea unui vas, care mat
pastra citeva nituri de tipul celui prezentat sub nr. 15 (fig. 3/4)*. I8 ceea
cé priveste modul de nituire surprins la Banita (vezi nr. 12), el pare a fi
similar celui utilizat la repararea situlei de bronz descoperitd la Tilisca®
(fig. 3/3). | | |

a

Prezenta in Muntii Oréstiei a unor ateliere in care se reparéu»vasé

de bronz' este foarte fireasca dacd avem iIn vedere faptul cd in aceastd
zond s-au descoperit cele mai mari cantitati de obiecte si vase de bronz

o 5 1dem, op. cit, p. 70: ,,Am avea de-a face, deci, cu piese ' destinate unor
fntrebuintiri multiple: in loc de catarame, verigi montate pe cénturd. pentru a
atirna de ea diferite obiecte sau ornamente (un fel de ,brelocuri"), ca si piese pen-~
tru suspendarea ofrandelar in temple*, Utilizarea .verigilor simple ca elemente de

vestimentatie este sugeratd si de prezenta unor astfel de piese in morminte:
D. V. Rosetti, in. Publicatiile Muzeului Municipiului Bucuresti, 2, 1935, p. 64, fig. 30,
34' (Bucuresti-Dadméroaia si Bucuresti-Tei); A. D. Alexandrescu, in Dacia, N.S.,
XXIV, 1980, p. 26, fig, 54/4, p. 40—41, fig. 54/3 (Zimnicea); V. Ursachi, in MemAnt,
XII—XIV. 1980—1982, p. 107, pl. V/6 (Brad). : ’

8 A, Rustoiu, in Thraco-Dacica, XII, 1991, p. 143—147, fig. 1—2. '

' 41 N. Pettich, in Acta Arch Hura, III, 1953, p. 131—132, pl. XVI/8—13,
XV\III\/BY——IO., L o ]

" 18 1 'Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizatia fierului la daci, Cluj-Napoca, 1979,
p- 100, fig. 54/9—14. )

19 G. Florea, in Symposia Thracologica, 8, Satu Mare-Carei, 1990, p. 187.
© 20'f Glodariu, V. Moga, op. cit., p. 102—103, fig. 87/6, 12; 88/11, 13—17.

21 C. Daicoviciu, op. cit., p. 95, pl. V/1. ‘ -

2 N, Lupy, op. cit, p. 79: ,Situla prezintd trei petice din tabla de bronz,
prinse in nituri realizate prin indoire din bandad platd de bronz, ale céror .capete
sint introduse in orificii dinspre exterior spre interjor, unde sint mdoitl% in sens
Opus“. . . HE e o '

n
|
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de import din intreaga Dacie?3. Cetatea de la Bénita nu a furnizat insa
astfel de descoperiri. Indiciile de reparare a vaselor de bronz sint de nas
turéd sd sugereze ci ele nu au lipsit. Pentru acelasi lucru pledeazi ' si
un fragment de protomi ornitomorii din bronz, provenind de la Bénita
si aflatd in Muzeul de istorie din Deva (inv. 14855, fig, 3/2). Este vorba
de un fragment de ,cleste« utilizat la prinderea unui bol realizat tot din
bronz (simpulum). Un wcleste® asemanator (pastrat integral) a fost descq-
perit la Pompei#. Din Dacia Preromand se mai cunosc exemplarele“dﬁ_
la Radulesti — jud. Hunedoara (intreg)?®, Costesti (numai bolul)?® si Ti-
lisca (,,clestes fragmentar)?’, Banita se inscrie deci, in rindul localitatilor
cu descoperiri de vase romane de import. ‘ ; P
In legatura cu acestea I. Glodariu — sintetizind parerile exprimate
pind in 1974 (mergind de la sustinerea ideii unei intense productii locale,
pind la opinii mai nuantate) — conchidea ca pimitatiile de vase sint insa
putine, incidentale am spune, si credem ci domeniul in care aportul
mesterilor indigeni poate fi mai usor apreciat este cel al reparatiilor va-
selor de import, atit de dese, dupda cum o dovedesc descoperirile inre-
gistrate pind acum®. Cercetirile din ultimii ani nu au fost de naturi
sd aduca dovezi concludente in sprijinul opiniei unei productii autohtone
semnificative de vase de bronz. S-au inmultit insa datele privitoare la
activitatea de reparare a recipientelor de bronz. Acest lucru conduce mai
degraba spre ideea ci importul de vase nu acoperea in suficientd mi-
surd necesarul ,,pietei“ dacice. Din acest motiv se impunea repararea celor
care sufereau deteriorari, iar exemplele sint numeroase?®, ‘ . .
_Astazi nu se mai cunoaste exact contextul de descoperire al mate-~
rialelor pe care le-am prezentat. Din aceasti cauzi este greu de stabilit

caracteru] atelierului (sau atelierelor?) din cetatea de la Banita, Desco-

peririle din Dacia preromani pot oferi insi unele sugestii de interpretare,
In urma cu un deceniu S. Cocis realiza o repertoriere a localitatilor cu
urme de prelucrare a bronzului, stabilind pe aceasti bazi trei tipuri de
ateliere: sigure, probabile §i ambulante. In prima categorie intrau cele
carora li se identificase inclusiv constructia unde mesterii isi desfasuray
activitatea; in a doua categorie erau incluse cetatile si asezirile din care
proveneau unelte, tipare, creuzete, obiecte in curs de prelucrare sau finite
fara ca acestea si fi fost descoperite intr-un context clar; a treia cate-
gorie cuprindea localitatile cu descoperiri mai putin certe (in special
creuzete)st, :

1. Glodariu, Relatii eomerciale ale Daciei in lumea elenisticd si romand,.
Cluj, 1974, p. 56—57; cf. G. Florea, loc. cit.

. % E. Pottier, in DA, 1, 2, p. 1677, fig. 2239; R. Ménard, C. Sauvageot, Vie
priwvée des anciens, Paris, fa. p. 192—193, fig. 238.
% V. Moga, in Sargetia, X1V, 1979, p. 645—649, fig, 1—2.
% 1. Glodariu, op. cit, p. 236, nr. 10/33; V. Moga, op. cit., p. 647—648, fig. 4..
* N. Lupu, op. cit.,, p. 79, pl. 23/4.
% 1. Glodariu, op. cit., p. 153.
% Repararea vaselor de bronz se practici si in alte zone. Vezi H. J. Eggers,.

Der rémische Import im freien Germanien, 11, Hamburg, 1951, pl. 5/38 {situla de-
acelasi tip cu eea de la Capflna), 6/41—42.

% S. Cocis, op. cit., p. 142,
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Printre atelierele sigure erau enumerate cele de la Cételu Nou, Gra-
distea Muncelului, Pecica si Savirsin®. Acestora i se adaugéd atelierele
de 1a Radovanu (jud. Calarasi)® si Tasad (jud. Bihor)®, in acest din urma
caz fiind vorba de o locuinta semiadincita in care au fost descoperite doar
prefabricate si obiecte finite din argint. La Piatra Rosie tiparele pentru
turnarea verigilor din bronz, o nicovalid de bijutier si numeroase deseuri
si obiecte din bronz, au fost descoperite in turnul B3, putindu-se presu-
pune ca in acel loc isi desfasura activitatea un mester bronzier.

In general se poate remarca faptul ci atelierele aveau un caracter
mixt®. La Catelu Nou si Gradistea Muncelului se prelucra atit fierul, cit
si bronzul. La Pecica si Radovanu bronzul si argintul. Ideea unor ateliere
mixte este sprijinita si de observatia ca dintr-o serie de cetati si asezari,
unde nu a fost surprins contextul de descoperire al diferitelor piese, pro-
vin atit unelte de orfevrarie, cit si numeroase dovezi de prelucrare a bron-
zului (tipare, bucati de tabla din bronz utilizate la repararea vaselor si
chiar vase reparate, piese de bronz rebutate, etc.). Pot fi mentionate in
acest sens exemplele oferite de descoperirile de la Barbosi (jud. Galati)®,
Costesti (jud. Hunedoara)¥’, Piatra Craivii (jud. Alba), Popesti (jud.
Giurgiu)® etc.

‘Ateliere mixte se intilnesc si in alte spatii etnice. in aria culturii
Puchov, la Liptovska Mara III si IV au fost descoperite doud ateliere in
care se prelucra fierul si bronzul. Comparindu-le, K. Pieta ajungea la con-
cluzia ca in astfel de ateliere exista o activitate de productie principald,
pe linga care se efectua si o productie secundard de proportii mai mici.
Nu era exclusa nici posibilitatea ca in acelasi atelier sd activeze doi meg-
teri impreuna cu ,,colaboratorii¢ lor#.

La Warburg-Daseburg, in Germania liberd, a fost cercetatad o mica
agezare specializatd in activitati metalurgice, datatd in prima jumatate a
secolului I en. Acolo se prelucra argintul, bronzul, plumbul si fierul,
realizindu-se podoabe (in special fibule) dar si obiecte de uz curent. Este
demri de retinut faptul cad mesterii din atelierele de la Warburg-Daseburg
pefoloseau si metalele provenite din topirea importurilor'romane“,"

Prin prisma acestor observatii se poate presupune si pentru cetatea
de la Banita o activitate mixta (in cazul in care piesele provin din acelasi
complex, ar fi vorba de un singur atelier). Tiparele de turnat verigi sint
de natura sa ilustreze producerea unor obiecte utilizate in vestimentatie,
t

i1 Jdem, op. cit., p. 139—141 (cu bibliografia).

32 D, Serbédnescy, in Thraco-Dacica, VI, 1985, p. 22.

s N Chidiosan, in Crisia, VII, 1977, p. 27—43.

3% Vezi nota 6.

8 Cf. S. Cocis, op. cit.,, p. 142.

%6 S. Sanie, in SCIVA, 40, 1, 1989, p. 91—95.
] 7 8. Cocis, op. cit., p. 140; 1. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 98, fig. 53/7;
1. Glodariu, in ActaMN, XXI, 1984, p. 65, fig. 5/7; C. Florea, loc. cit.; A. Rustoiu,
op. cit., p. 144—145, fig. 1/4. . . o

3 V. Moga, in ActaMN, XVI, 1979, p. 516—517, pl. IIL.

® R, Vulpe si colab., in SCIV, VI, 1—2, 1955, p. 246, 257,

© K. Pieta, Die Puchov Kultur, Nitra, 1982, p. 173—175.

4 K. Giinther, Siedlung und Werkstitten von Feinschmieden der dlteren RO-
mischen Kaiserzeit bei Warburg-Daseburg. Bodenaltertiimer Westfalens, 24, Munster,
1990, passim. i i
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ori In alte scopuri. Nicovala de bijutier sugereazi si prelucrarea argin-
tului?. Dacd addugdm indiciile de reparare a vaselor de bronz, obtinem
imaginea unei activitati foarte diverse.

EINE WERKSTATT FUR BRONZEVERARBEITUNG ,
IN DER DAKISCHEN BURG VON BANITA (KR. HUNEDOARA)

(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Burg von Bénita ist eine der Befestigungen die zum Schutz der Haupt-
stadtes des vorrémischen Dakiens, Sarmizegetusa Regia, gebaut wurden. Sie wurde
zwischen den I Jh. v.u.Z. und den I Jh. uZ, datiert. Zu den Funden der arheolo-
gischen Ausgrabungen gehéren Gegenstinde die den Bestand einer Werkstatt
fir Bronzeverarbeitung enstehen lassen. Sie sind im Geschichtemuzeum aus Deva
aufbewahrt.

Es ist die Rede uber Ton- und Sandsteingussformen die fiir das Giessen
der Bronzeringe gebraucht wurden (Abb. 1/1—7, 2/8), Am selben Platz wurde auch
ein Schmelztiegel aus gebrannten Ton gefunden, der zum Schmelzen der Bronze
gebraucht wurde, so wie es die erhaltenen Reste auf der Innenseite des Tiegels
beweisen (Abb. 1/8).

In der Banita Burg wurden auch ein Goldschmiedamboss aus Eisen und
viele Bronzeblechstiickchen, die zum Reparieren der Bronzegefisse gebraucht wur-
den, gefunden (Abb. 2/1—4, 67, 9; 3/5).

Die Gussformen fiir einfache Bronzeringe sind oft zu finden in Bronze-
werkstitten des vorrémischen Dakiens: Pecica (Kr. Arad), Piatra Rosie (Luncani,
Kr. Hunedoara), Piatra Craivii (Craiva, Kr. Alba), Cetiteni (Kr. Arges), Ocnita
(Kr. Vilcea), Popesti (Kr. Giurgiu). Zu diesen Funden kommt noch einer aus der
Gegend der Ober-Theiss und warscheinlich noch einer aus Tilisca (Kr. Sibiu) hinzu.

Die mit diesen Gussformen erhaltenen Bronzeringe, hatten verschiedene Be-
niitzungen, dhnlich mit denen der Knotenringe. Die letzteren sind zahireich im
Dakien der spdten Laténezeit. Einfache Ringe waren oft Teile komplizierterer
Gegenstéinde (wie zum Beispiel die Armringe von Simleul Silvaniei Typ).

Im Surcea wurden derartige Stiicke wie der Goldschmiedamboss aus Eisen
von Bénita, zusammen mit einem Silberbarren und andere Silbergegenstinde,
gefunden.

Die Bronzeblechstlicke hat man zum Reparieren der Bronzegefisse gebraucht.
Zahlreiche &nlich reparierte Gefdsse und Werkstiitten wo derartige Arbeiten ge-
leistet wurden sind bekannt (Costesti, Cadpilna, Piatra Rosie, Tilisca, u.s.w.). In
den Befestigungen ringsum Sarmizegetusa Regia, hat man viele solche reparierte
Gefisse gefunden, weil in dieser Gegend die meissten romische Bronzegefisse aus

2 Din cetatea de la Banita provine si o bratard de argint: O. Floca, op. cit.,
p. 31, fig. 12. K. Horedt, in Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 139 o includea 4n tipul Dle al
bratarilor de argint dacice, afirmind cd apartenenta la acestea este insd problema-
tica datoritd existenfei unei singure descoperiri. Motivul pentru care a fost totusi
catalogatd iIn rindul pieselor dacice l-a constituit provenienta ei dintr-o cetate
dacica si faptul cd avea capetele ornamentate cu palmete stantate, la fel ca bra-
tarile spiralice de argint. Trebuie mentionatd si parerea lui St. Ferenczi, in H. Dai-~
coviciu, $t. Ferenczi, I. Glodariu, op. cit.,, p. 213: ,intre piesele descoperite... tre-
buie semnalat un grup de tipare de piatrd pentru turnat obiecte de podoaba din me-
tal si o bratard de argint circulard, cu capetele libere si ingrosate, decorate au
repousée cu cite un cap de sarpe stilizat, care pare si ateste o locuire mai tirzie
(secolul V e.n.)" In legdturd cu aceste opinii sint necesare [citeva preciziri. Bra-
tara de la Bénifa nu este decoratd cu palmete stantate (cum credea K. Horedt), ci
ornamentul respectiv a fost realizat in relief din interior spre exterior. In ceea ce
priveste datarea si originea acestei piese, ele sint sugerate de un exemplar dintr-un
mormint de incineratie descoperit la Vrsaé, apartinind Laténe-ului tirziu: B. Jo-
vanovi¢, in The Celts in Central Europe, Székesfehérvar, 1975, p. 170, fig. 18—19. In
ceea ce priveste tiparele, ele apartin cu certitudine dacilor.
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Dakien entdeckt wurden. Bis jetzt wurde kein Bronzegefiss in 'der Burg von
Banita gekannt, obwohl .im Geschichtemuzeum aus Deva ein Fragment eines
rémischen simpulum-s aufbewahrt ist. (Abb. 3/2%.

7um Schluss kann man sagen dass die Werkstitten aus Dakien einen gemischten
Charakter hatten. Manche bearbeiteten Eisen und Bronze {(Catelu Nou, Sarmizege-
tusa Regia), andere wiederum Bronze und Silber (Pecica und Radovanu).

Derartige gemischte Herstellung trifft man auch in Werkstitten aus anderen
Gegenden (Puchov-Kultur-Raum oder im freien Germanien im Warburg-Daseburg).

Von der Vielfalt der in Bénita entdeckten Gegenstinde ausgehend, kann

man die Schlussfolgerung ziehen dass és. sich auch hier um eine Werkstatt mit
mannigfaltigen Tatigkeit handelt.

| LISTE DER ABBILDUNGEN

Abb. 1 — 1.—7 Gussformen; 8 Schmelztiegel. i
) ‘Abb. 2 — 1—4, 6—7, 9 Bronzegegenstinde die fir Reparieren der Bronze-
gefisze gebraucht wurden; 5 Eisengoldschmiedamboss; 8 Gussform. ‘
. .Abb. 3 — 1 Capilna. Repariertes Bronzegefiss, (nach I. Glodariu, V. Moga);
2 Banita. Fragment eines simpulum-s; 3 Tilisca Repariertes Bronzegefdss (nach
N. Lupw); 4 Platra Rosié. Bronzeblechstiick gebraucht zum Reparieren der Bronze-
gefisse (nach'C. Daicoviciu); 5 Bénita. Bronzeblechstiick.

Ubersetzt von Alexandra Rustoiu



Fig. 1. — I—7. Banita. Tipare pentru turnat verigi de bronz; 8. Creuzet.




Fig. 2. — I—4, 67, 9. Nituri si fragmente de tabld de bronz utilizate la reparatii de vase; 5. Nicovala
de fier; 8. Tipar.
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Fig. 3. — 1. Capflna — vas reparat
3. Tiligca — vas reparat (dupi N. Lupu); 4. Piatra Rogie — tabli'd
(dupia C. Daicoviciu); 5. Bani{a — tabla de bronz

(dupa I. Glodariu, V. Moga);

2. Banita — fragment de simpulum;
e bronz utilizata la repararea unui vas
.1, 3, 4 — fard scara.



