PODOABE DACICE DE ARGINT CU MIEZ DIN METAL
DE CALITATE INFERIOARA

AUREL RUSTOIU

Podoabele de argint dacice, descoperite izolat sau in tezaure, au fost anali-
zate de numerosi cercetitori. In urmi cu doud decenii, K. Horedt a fixat repe-
rele tipologice si cronologice ale artefactelor in discujic’. Recent F. Medelet a
abordat o serie de probleme privind exploatarea argintului §i uncle aspecte
tchnologice®.

Descoperirile din ultimii ani ofera argumente noi in interpretarea unor
procedee tehnologice utilizate in metalurgia dacicd a argintului. De asemenca,
pot fi formulate o serie de ipoteze privind semnificatia in plan istoric a realitatilor
metalurgice din Dacia preromand. In acest sens, podoabele de argint cu miez
din metal de calitate inferioard sunt deesébit de relevante.

Publicind teczaurul de podoabe din argint de la Sdrmasag (jud. Silaj),

I. Glodariu remarca existenta unor piese avind miezul confectionat dintr-un
"aliaj de argint si cupru, peste care a fost aplicatd o foitd subtire de argint de
biind calitate. Tehnica dc realizarc este irgprosabild si doar imprejurarca cd
obiectele respective au parvenit fragmentar a permis scsizarea acestor detalii.
Cu acelasi prilej, I. Glodariu afirma c¢i o reexaminare atenti a tuturor tezaurelor
de argint dacice ~ considerate pand atunci a fi confectionate numai din argint
de buni calitate — ar duce probabil la constatarca ¢ situatia de la Sarmasag nu
este singulara’.

Intre timp numdrul descoperirilor similare a crescut, fapt care permite
reluarea discutici privind aspectele tehnice i semnificatiile artcfactelor respec-
tive. Inainte de toate cstc necesara enumerarea picselor in discutie in ordinea
cronologica a ,,producerii* lor.

Din tezaurul de la Oradea - Sere (Oradea HI) faceau parte §i trei fibule
cu noduri. In diferitc portiuni ale fibulelor, mai ales in zona de indoirc a pi-

' K. Horedt, in Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 127-167.

! F. Medelet, in Symposia Thracologica, 9, 1992, p. 226-235; idem, Au sujet d'une grande
spirale dacique en argent du Musée National de Belgrade, Caictele Banatica, Resifa, 1993,
idem, in Analele Banatului, 11, 1994, p. 162 230.

} 1. Glodariu, in AcraMN, V, 1968, p. 415.

EPHEMERIS NAPOCENSIS, VI, 1996, p. 43-54.



¢l Rustoiu

Aur

44

Fig. 1 = 1-6. Sarmé&sag. 7. Dersca.
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Fig. 2 » 1-2. Sighigoara-Wietenberg. 3. Cipilna. 4-6. S&rmisag.
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ciorului sau in zona resortului, s-a putut obscrva ci arcul a fost confectionat
dintr-un miez de aliaj de argint cu titlu scdzut, peste carc s-a aplicat o foitd de
calitate superioard‘. Tezaurul mai continea doud lanturi de argint, o verigi cu
capete petrecute gi infisurate, un pandantiv—cui, o bratard torsicnati si un fas-
cicol de sarme impletite’. Compozifia tezaurului asiguri o datarc a acestuia
intre sfarsitul sec. I a. Ch. §i mijlocul sec. I a.Ch. Picsele cu ,miez si invelis
de la Oradea reprezintd cele mai timpurii antefacte de acest gen cunoscute pana
in prezent.

In tezaurul de la Sdrmdsag (jud. Sdlaj) au fost depistate urmitoarele po-
doabe realizate in tchnica mentionatd: doud colane rigide din bard simpld avénd
sistemul de inchidere prin carlige (fig. {/3-4); doui verigi cu capete petrecute
st infagurate; brdfard cu capete libere aplatizate si ornamentate prin punccte
incizate (fig. 1/5); bratard spiralici (fig. 1/6); doui fibule cu noduri (fig. 2/4, 7);
fibuld de tip Laténe tarziu cu resort bilateral i coarda exterioard (fig. 2/5); alte
fragmente® (fig. 1/1-2). Din punct de vedere tipologic, tezaurul de la Sirmisag
reprezintd o acumulare ulterioard celei de la Oradea-Sere. Pe baza asocicrii
»fibule cu noduri — fibuld Laténe tirzic* se poate presupune o datare in al doilea
s al treilca sfert al sec. I a. Ch.

In agczarca dacica de la Sighisoara-Wietenberg (jud. Mureg) au fost desco-
perite doud fibule cu noduri avdnd miezul dintr-un aliaj de metal de calitate
inferioard (fig. 2/1-2). Datare: sec. T a.Ch.”.

In cetatea dactcd de la Capdina (jud. Alba) a fost descoperitd o fibula-
lingurifd cu port-agrafa ajuratd si piciorul ornamentat cu un buton (fig. 2/3).
Atat arcul ¢dt si butonul terminal prezintd un miez dintr-un aliaj continind mult
cupru $i foarte putin argint, peste el fiind aplicata ,,0 tabld dc argint de buni
calitate, foarte subtire si perfect sudatd“®. Fibulele-lingurita isi fac aparitia la
sfargitul sec. I a.Ch., cunoscand o perioada de utilizarc intensd (cind s-au aflat
la moda) in prima jumdtate a scc. [ p.Ch.”. De altfcl, fibulelc de acest tip au fost
incadrate in ultima grupd de tezaurc definite de K. Horedt'’.

In agczarea dacicd de la Ocnifa (jud. Vilcea) a fost descoperit un fragment
de britara de tipul cu extremitdtile libere, aplatizate si stilizate sub forma unui
cap de sarpe. Piesa a fost trecutd prin foc, fapt care a permis scsizarea unui micz
de argint de slaba calitatc sub invelisul exterior de argint cu titlul ridicat'’.
Britara nu provine dintr-un context arhcologic clar §i nu poate fi incadrati din
punct dc vedere tipologic si cronologic mai precis. De aceea, trebuie datati larg
in sec. 1 a.Ch. — 1 p.Ch,

* N. Chidtosan, Iv, Ordentlich. in Crisia, 111, 1973, p. 97 98.

P ldem, ap. cit, p. 97-107.

* 1. Glodaria, op. cit, p. 409-418.

K. Horedt, C. Seraphim. Die prihistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Sighisoara-
Schassburg, Bonn, 1971, p. 81, fig. 64/16. Un exemplar inedit in Muzeul din Sighisoara, inv.
nr. 11 494. Piesa mi-a fost oferitd pentru studiu de dl. Gh. Baltag de la Muzeul din Sighisoara.

i multumesc §i pe aceastd cale.

1. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacicd de la Cipdlna, Bucuresti, 1989, p. 111, fig. 96:4.

* Pentru cronotogia fibulelor din Dacia preromana, vezi A. Rustoiu, in Thraco-Dacica,
XVI, 1995, p. 213-215 (cu bibliografia).

" K. Heredt, in Dacia, N. 8., XII, 1973, p. 151.

"' D. Berciu, Buridava dacicd, Bucuresti, 1981, p. 126, pl. 107/10.
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Cea mai tarzie piesd, realizatd cu certitudine in aceeasi tchnicd, este brifara
din tezaurul de la Dersca (jud. Botosani). Este vorba de o britara confectionata
din bari masivi, octogonald in sectiune, subtiatd spre capete, acestea din urma
fiind petrecute §i infigurate §i forménd in acelasi timp i doud ,,ochiuri* rdsucite
(fig. 1/7). Unul din capete este rupt din vechime, fapt care a permis observarea
unui miez cu sectiunea circulard. Tezaurul de Dersca mai continea 16 denan
republicani si 35 denari imperiali, ultimele emisiuni datind din vremea lu
Hadrian (anii 119-122)"%

F. Medelet” include cu probabilitate in grupul de piese cu micz din aliaj
de calitate inferioard — pe baza desenclor sau fotografiilor publicate -~ podoabe
din tezaurele de la Slimnic (jud. Sibiu)", Bucuregti-Herédstrau' si dintr-o locali-
tate necunoscutd din Transilvania'®.

Dupa cum se poate observa, artefactele prezentate acoperd din punct de
vedere cronologic intreaga perioadd a sec. I a.Ch. — I. p.Ch. (cu un aparent
hiatus in a doua jumdtate a sec. I p. Ch., cand tezaurele dispar, ele reficindu-si
aparitia la sfarsitul sec. I p. Ch. si inceputul veacului urmator").

In legdturd cu interpretarea semnificatiei podoabelor ,,cu miez §i invelig®
s-au conturat pina acum doud teorii.

I. Glodariu afirma cd ,pare... a fi mult mai probabila ipoteza potrivit
cireia obicctele de podoabd din tezaur (de la Sarmésag — n.n.) au fost
confectionate intr-o epocd in care argintul devenise mai rar in Dacia $i atat
proprietarul, cdt si mesterul, se vazuserd obligati, prin forfa imprejuririlor, sa
apcleze la o asemenea tehnicd“'®. Ideea unei ,.crize a argintului* in Davia a fost
formulati de o serie de numismati §i a fost sustinutd in special de E. Chirila si
diversii sdi colaboratori'®, Potrivit acestei tcorii, in a doua jumatate a sec. II
a.Ch. zicamintele de argint de suprafatd au fost epuizate si este pufin probabil
ca dacii sd fi stipanit tehnicile necesare pentru exploatarea filoanelor dc adan-
cime. Expresia accstei crize a constituit-o — conform ipotezei — aparifia mone-

12 5. Sanie, P. Sadurschi, in Cercetari istorice, 8. n., VII, 1976, p. 83-90, fig. 3.

" F. Medelet, Au sujet d'une grande spirale dacigue en argent du Musée National de
Belgrade, Caietele Banatica, Resita, 1993, p. 14.

' D. Popescu, in Dacia, XI-XII, 19451947, p. 52, fig. 92, 10/3; idem, in [nventaria
Archaeologica, fasc. 5, Bucuresti, 1968, Ri%h.

¥ Idem, in Dacia, XI- X11, 1945 1947, p. 3R, fig. 1/5, 3/1, 3; idem, in faventaric Archaeo-
logica, fasc. 5, Bucuresti, 1968, R22¢/5, R22d/9-11.

1 N. Fettich, in Acta Arch Hung., 11, 1953, pl. XXXVII/] ~1a. La accasta s¢ mai adaugd
un torques realizat probabli in aceeay tehnica: idem, op. cit., pl. XXXIII/I-1a.

'"" Este vorba de tezaurele de la Poiana-Gorj, Dersca, Bare, Tekija y.a. In legdturd cu
posibilitatea definirii unui al patrulea orizont de tezaure dacice databil la sfarsitul sec. I e.n. 5
inceputul veacului urmator, vezi F. Medelet, op. cit.,, p. 15. 1. Popovic, in dnfique Silver from
Serbia, Beograd, 1994, p. 92, introduce termenul de “tezaure balcano-dundrene™ pentru a defini
acelasi orizont.

" 1. Glodariu, op. cit., p. 415.

' E. Chirild, N. Chidiosan, in ActaMN, 1L, 1965, p. 117; E. Chirild, G. Mihaescu, Tezaurul
monetar de la Caprioru. Contribufii la studiul cronologiei §i circulatiei tetradrahmelor Mace-
doniei Prima §i Insulei Thasos, Targoviste, 1969, p. 39; E. Chirila, V. Lucécel, Ein dakischer
Miinzhort aus Nordwestsiebenbiirgen, Zaldu, 1970, p. 8-9; idem, in ActaMP, 1, 1977, p. 65;
E. Chirild, M. Barbu, in Ziridava, X, 1978, p. 64-65; idem, in Ziridava, XII, 1980, p. 98; idem,
in Ziridava, X11, 1980, p. 129, E Chirild, 1. Chifor, in ActaMP, 111, 1979, p. 68-71; E. Chirilg,
Al V. Matei, in ActaMP, X, 1986, p. 99; 3. a.
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delor suberate si a celor cu titlul scizut din ultima fazi a monetiriei dacice. De
asemenea, nu este intimplator nici faptul cd in aceeasi perioadd au patruns
masiv in intreaga Dacie tetradrahmele de tip Macedonia Prima si cele emise de
Thasos, realizate din argint de buna calitate. In acelasi sens, C. Preda a formulat
0 opinie mai nuantatd. Numismatul bucurestean era de pércre ci deprecierea in
timp a titlului argintului din monedele dacice se afla in corelatie cu cantitatea
de argint obtinuta de citre daco-gefi. Astfel, dacd in perioada sec. III-I a.Ch.
productia de argint a rimas constantd, cererea de monede pe piati a fost in
crestere, ceea ce a determinat — din a doua jumatate a sec. II a. Ch, — emiterca
a numeroase monede cu titlul scizut datoritd tocmai acestei insuficiente a ofer:
tei de argint®.

-Ipoteza incetaril exploatérii argintului in Dacia nu mai poate fi sustinuta.
Analizele fizico-chimice realizate de E. Stoicovici pe monede dacice din sec.
111-II'a.Ch. §i pe podoabe dacice din sec. I a.Ch. - inceputul sec. I p.Ch. (piese
apartinand celor tret grupe de tezaure de argint dacice), au relevat exploatarea
argintului local in intregul interval mentionat®,

A doua teoric a fost formulatd de N. Chidiosan si Iv. Ordentlich cu ocazia
publicérii tezaurului de la Oradea-Sere. Referindu-se la fibulele cu noduri cu
wiez §i invelis® ei afirmau c& tehnica respectiva a fost necesard nu atat pentru
a ,economisi® argintul de calitate bund, ci mai degrabd pentru a se obtine o
elasticitatc sporitd, deoarece miezul conferd o flexibilitate mai mare®. Desi
deosebit de tentantd, nici aceastd ipotezd nu poate fi acceptatd. Daca explicatia
pare logicd pentru artefactele curbate sau indoite (de exemplu britirile, arcurile
si resorturile fibulelor, etc.), tehnica respectiva nu se justifici pentru o serie de
picse care nu necesitd in utilizarea lor proprietiti elastice (arcul plat al fibulelor-
linguritd, pandantive-cui, etc.). Este semnificativ si faptul ca primele obiecte
confectionate prin acest procedeu au fost monedele.

In sfirsit, F. Medelet se intreba dac3 nu cumva miezul de calitate inferioara
constituic ,,0 consecinti fircascd a modificirii structurii argintului prin ciocinire
la cald“”. Din punct de vedere chimic, acest lucru nu este posibil.

Din punct de vedere tehnic, realizarea obiectelor cu miez din cupni sau
alia) de argint si cupru, acoperite cu o foitd de argint de buni calitate, nu
constituie o descoperirc a Laténe-ului tirziu. Megterii locali au aplicat acest
procedeu in confectionarca unor monede inca de la inceputul sec. I1 a.Ch., dupa
cum sugereaza citeva picse subcrate din tezaurul monetar de la Visea (jud.
Cluj)*. Analizele metalografice au ilustrat faptul ci ele au fost confectionate
prin forjarea la cald a invelisului de argint peste miezul de cupru®. Aceeasi
tehnicd a fost utilizatd si pentru confectionarca podoabelor. In ceea ce priveste
motivele pentru care in sec. I a.Ch. -~ I p.Ch. au fost confectionate astfel de
podoabe, descoperirile din ultimit ani permit formularea unei noi ipoteze.

i C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucuresti, 1973, p. 368.

' E. Stoicovici, F. Stoicovici, in dctaMN, IX, 1972, p. 375-382; idem, in AciaMN, X,
1973, ? 541-543.

2N, Chidiogan, Iv. Ordentlich, op. cit., p. 97-98.

* F. Medelet, in Analele Banatului, 111, 1994, p. 198.

¥ E. Chirils, 1. Chifor, op. cit., p. 68-69.

3 E. Stoicovici, in ActaMN, XII, 1975, p. 93-94.
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Din a doua jumatate a sec, Il a.Ch. in Dacia patrund masiv tctradrahmele
Macedoniei Prima si ale Insulei Thasos, urmate apoi de drahmele din Dyrrha-
chium si Apollonia si de denarii republicani roman. Concomtilent, monedele
daco-getice din argint de slab3 calitate dispar treptat, cle mentinfdndu-se pand
la inceputul sec. I a.Ch. aldturi de monedele greco-romane, probabil ca monede
divizionare, fard a fi utilizate in exteriorul regiunilor in care au fost cmise™.
Dec-a fungul sec. 1 a.Ch. - 1 p.Ch. denarii romani au dobéandit preponderenta in
raport cu alte monede, fiind utilizati pe scard larga in Dacia. Faptul este con-
firmat de cele peste 230 de tezaure descoperite (mult mar numeroase decat in
alte regiuni ale Europei barbare), insumand peste 30 000 de monede”. Aceasta
mare cantitatc de monede realizate din argint de buna calitate nu a putut patrundc
in Dacia numai pe calea schimburilor comerciale. O parte din denari au fost
copiati fidel de catre daci dupd cum o demonstreazd stantcle monctare din
atcliercle de la Tiligca® si Gradistca de Munte™ ori cele descoperite izolat la
Bragov™, Ludesti’', Poiana — jud. Galati®® si intr-o localitatc necunoscuti din
Banat®. Calitatea executici si a argintului monedelor care au fost emise cu accle
stante este perfectd, astfel ca nu se pot deosebi ,,copiile™ de originale. Nu este
cazul aici de a discuta motivele si semnificatiile adoptarii de cétre daco-geti a
monedei romane. Vom reaminti insd cronologia atelicrelor monetare dacice in
care au fost realizati denari republicani.

Dispunem astizi de doud descoperiri de exceptie carc prin pozitia lor
stratigraficd permit formularea unor concluzii in aceastd privintd. Stantele de
la Tilisca au fost descoperite Intr-un vas aflat in nivelul inferior de locuire de
pe una din terasele cetapit (nivelul Tilisca [TA). Nivelul urmator (Tilisca 11B)
a fost datat in a doua jumatate a sec. [ a.Ch. s pe parcursul sec. I p. Ch. Prin
urmare, functionarea atchicrului de ta Tilisca poate fi plasata in prima jumatatc
a sec. 1 a.Ch.*™,

Atelierul de la Gradistea de Munte (in care se bateau, in afard de denan
republicani, §i denari din vremea lut Tiberius, anii 14-37 p.Ch) a fost descoperit
sub zidul de pe latura sudicd a incintei cetdtii construite de romani. Atelicrul
si-a incetat activitatea in perioada rizboaiclor daco-romanc®. S-ar pirea deci ca
ateliercle de la Tilisca si Gradistea de Muntc jaloneaza limita de inceput §i ceca
de sfarsit a emiterii denarilor republicani in Dacia.

Numdrul marc de monede emise in toatd aceastd perioada a necesitat probabil
§$1 o cantitate apreciabild dc argint. Acesta trebuia sd fie de buni calitate, com-

* E. Chirild, M. Barbu, in Ziridava, X. 1975, p. 64-63; idem, in ActeMP, 111, 1979, p. 83 -45.

7 1. Glodariu, Relatii comercile ale Daciei cu lumea elenistica §i romandg, Cluj, 1974, p.
97. V. Mihidilescu-Bérliba, Dacia rasariteand in sec, VI-Iie.n Economic si monedi. lagi, 1990,
p. 93; F. Medelet, op. cit., p. 8.

™ N. Lupu, Tilisca. Agezarile arheologice de pe Cigdnas, Bucuresti, 1989, p. 80-84,

¥ 1. Glodariu, E. laroslavschi, A. Rusu, in EphemNap, 11, 1992, p. 57 - 68,

“ Idem, op. cit., p. 63; F. Merdelet, Au sujet d 'wne grande spirale..., p. 24, nr. 3.

" E. Stoicovici, . Winkler, in ActaMN, VI, 1971, p. 448-449,

# R. Vulpe si colab., in SCIV, 1, 1950, p. 48, 50; 1. Glodariu, E. Jaroslavschi, A. Rusu, ap.
cle, p. 63; F. Medelef, op. cit., p. 24, or. 7.

¥ F. Medelet, op. cit., p. 24, nr. |.

¥N. Lbupy, ap. cit, p. 54, 100-102.

1. Glodariu, E. laroslavschi, A. Rusu, op. cif., p. 57-68.
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Fig. 3 « Harta de rispandire a podoabelor cu miez §i inveli
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parabil cu mctalul incorporat de emisiunile originale, pentru a fi acceptat pe
piatd. De aceea, nu ar fi exclus ca in sec. I a.Ch — I p.Ch. produciia argentiferi
din Transilvania sa fi fost controlatd de conducatorii Regatului dac in vederea
asigurdrit materiei prime necesare emisiunilor monetare de tip roman. De altfel,
existenta unui monopol regal asupra cxg)lqatérii metalelor pretioase a fost deja
argumentati de numerosi cercetitori’. In aceste conditii, argintul destinat
confectiondni podoabclor a fost probabil insuficient. Faptul ¢d podoabele cu
.miez si invelis” s¢ esaloncaza pe intreaga perioada in care dacii au emis denari
republicani nu poate fi intamplitor. Este semnificativa in acest sens si comparatia
intre cantitatea dc argint incorporatd de podoabele dacice cunoscute pani in
prezent (aprox. 50 kg)'’ si cantitatea de metal incorporatd de cei peste 30 000
de denari republicani (aprox. 120 kg).

Nu putem sti modul in care era controlatd productia de argint si nici felul
cum era ,repartizatd” materia primd. Cert este ¢a podoabele cu ,,miez §i invelis®
sunt prezente atit in Transilvania (in zone cu zdciminte bogate), cit si la sud
si rasarit de Carpati (fig. 3). De asemenca, in toate zonele cxistad si tezaurc de
podoabe sau picse de cult (cum este cel de la Lupu ~ jud. Alba®®) executate din
argint de buna calitate. Insé in conditiile unei intense productii monetare in sec.
[ aCh. — I p.Ch,, unele atelicre de orfevrerie nu au beneficiat intotdeauna de
cantitafi suficiente de argint, fapt pentru care mesterii au apelat la o tehnologic
cunoscutd deja din prima jumdtate a sec. 1T a.Ch.

Prezenta unui lot mai numeros de podoabe cu ,,micz §i invelis™ in zona de
nord i nord-vest a Muntilor Apuseni (actualele judete Silaj si Bihor) ar putea
sugera cventual cd rcgiunile respective nu au cunoscut o aprovizionare con-
stantd cu argint. Acest lucru pare a fi confirmat de atelierul monetar aflat in curs

* F, Medelet, Au sujet d’'unc grunde spirale dacique en argent du Musée national de
Belgrade, Caietele Banatica, Resita, 1993, p. 11-12, a adus argumente noi in favoarea ipoterei
monopolului asupra exploatdrii metalelor prefioase in Dacia. Astfel, el afirmi ca extragerea gi
prelucrarca primard a aurului §i arpintului necesita operatti tehnologice imposibil de realizat prin
activitdti imndividuale sau ocazionale. Existenfa unor comunitafi specializate in exploatarea resurse-
lor minerale existente in teritoriul lor este documentatd §i pentru alte spatii (Armenia antici,
cotinia din Pannonia, comunitafile de mineri iliri colonizate in zonele aurifere ale provinciei
romane Dacia). Acelagi cercetdtor presupune ci | funcienarea™ monopolului a putut fi asigurati
§i prin existenga wnor restrictii de ordin religios, un fel de tabu. Accst lucru a fost constatat si
la alte populafii. Spre exemplu, Athenaios (Deipn, V1 25, 243 a-b) mentioneazd faptul ci
scordiscii nu introduc aurul in fara lor (pentru cé in trecut le adusese multe nepliceri), preferind
numai argintul. In acelasi sens, Strabon (IV, |, 13), referindu-se la tezaurul tectosagilor compus
din argint si aur, afirmi cd acesta a fost depus ,parte in sanctuare, parte in locurt sacre™ si ca
«in Tolossa sancwarul era sfingit si foarte cinstit de locuitorii din imprejurimi, de accea i
averile, inchinate aict de multd lume, s-au Inmultit, fard sa cutcze cineva sd sc atingd de ele”,
In ceca ce priveste vechimea tezaurului dacic, E. Moscalu, in Hierasus, Botosani, VII-VIII,
L988, p. 201-216, analizdnd vasele capturate de romant gi reprezentate pe Columma traiana
tdentifica forme specifice sec. V-IV i.c.n., datdnd astfel inceputul acumulérii tezaurului. Fira a
ncga faptul ci monopolul asupra exploatirii metalelor prefioase constituie probabil o realitate
anterioard Regatului dac, este de remarcat ca pe Columna traiani sunt figurate o serie de piese
databile in secolele anterioare. Spre exemplu, G. Waurick, in JRGZM, 30, 1983, p. 266 §i urm.,
a identificat In componenta echipamentului soldatitor romani ceifuri de tip attic din sec. IV-IJI
i.c.n. Prezenta unor elemente atit de timpurii a fost explicatd prin moda clenizanta specifica artei
imperiale din epoca lui Hadrian. Prin urmare, reprezentarea in componenta tezaurului dacic a
unor vase grecesti din sec. V-TV i.e.n. se inscrie in cadrul aceleiasi atmosfere artistice.

T F. Medelet, op. cit., p. 8.
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de cercetare din cetatea dacicd de la Simleul Silvaniei (jud. Salaj). In atelierul
respectiv crau confecfionati denari republicani, prin turnare, dintr-un aliaj de
cupru §i zinc*®. Falsificarca monedelor romane a fost impusa probabil de absenta
cantititilor corespunzitoare de argint, lipsa explicabild prin monopolul exercitat
de conducatorii Regatului dac.

Accastd ,.criza” de argint manifcstatd in zona mentionatd nu a fost perma-
nentd. O dovadi in acest sens o constituic atelierul de orfevrerie din agezarea
dacicd de la Tasad (jud. Bihor)” in carc au fost confectionate podoabe din
argint de bund calitate.

In sfargit, topirea unor monede de argint greco-romane in vederea
confectiondrii unor podoabe, aya cum indici tezaurul de la Stancufa (jud. Bratla)*!,
este de presupus pentru zoncle unde aprovizionarea cu argint din Transilvania
si Banat a fost intermitenta®’.

Podoabele de argint cu micz de metal de calitate inferioard ilustreazd o
seric de aspecte tehnologice, economice §i sociale care permit o intelcgere mai
nuantatd a fenomenelor de istoric internd a Daciei preromane. De asemenea, ele
evidentiazd existenta in Transilvania a unor grupuri de megteni carc au pastrat
si au transmis de la o generatie la alta secretele tehnologice ale meseriei lor.
Desfasurdndu-gi activilatea la comanda aristocraiei locale, artizanii respectivi
s-au bucurat probabil de un prestigiu ridicat in comparatie cu alte catcgorii de
mesteri metalurgi. Poscsori ale unor cunostinte tehnologice ridicate, artizanii
argintului au creat piese de un inalt nivel calitativ. In acest sens, trebuie remacat
faptul ¢ podobele ,,cu miez $i invelis” nu se deosebesc cu nimic de piesele
similare din argint dc buna calitate §i, cu siguranti, cei carc le-au utilizat nu au
putut distinge diferentele.

DAKISCHER SILBERSCHMUCK MIT DEM KERN
AUS MINDERWERTIGEN METALL

{Zusammenfassung)

Bei der Veroffentlichung des Schatzes von Sitbergegenstdnden von Sarmasag
(Kreis Silaj) bemerkte I. Glodariu das Vorhandensein von Stiicken, deren Kern
aus einer Legierung von Silber und Kupfer hergestellt war, iiber den man eine
diinne Schicht von gutem Silber gelegt hatte’.

Die Untersuchung der spiter in cinigen dakischen Schatzfunden und Sied-
lungengefundenen Schmuckstiicke fihrte zur Identifizierung anderer Stiicke,
die in derselben Technik hergestellt waren. Solche Schmuckgegenstdnde wur-

* 1. Glodariu, V. Moga, in EphemNap, TV, 1994, p. 33-48.

¥ Sipituri inedite efectuate de H. Pop si 1. Bejinaru. Informatiile mi-au fost furnizate cu
amabilitate de H. Pop pentru care i muljumesc si pe aceasta cale. Rezultatele preliminare au fost
comunicate de H. Pop la @ XXX-q Sesiune Nafionalt de Rapoarte privind rezullatele cercetarilor
arheologice - Campania 1995, Brdila, 2-5 mai 1996, Cercetarea integrald si publicarea atelieru-
lui de la Simieu Silvaniei va aduce preciziri importante in problema atelierelor metalurgice din
Dacia preromani.

N, Chidiogan, in Crisia, VII, 1977, p. 27-43.

4 C. Preda, in SCIV, VIII, 1957, p. 113-124,

* F. Mcdelet, in Symposia Thracologica, 9, 1992, p. 228-229.

.
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den in folgenden Komplexen gefunden: der Schatzfund von Oradea-Sere (Ora-
dea 1ID** - drei Knotenfibeln —, der zwischen dem Ende des 11, und Mitie des
I. Jh. v.Chr. daticrt wird; der Schatz von Sarmisag (Kreis Salaj)®, der in das
zweite und dritte Viertel des 1. Jh. v.Chr. datiert wird (Abb. 1/1-6; 2/4-56) aus
der dakischen Siedlung von Slghtg.oara -Wietenberg {Kreis Murtg;) stammen
zwei Knotenfibeln (Abb. 2/1--2): in der Burg von Capalna (Kreis Alba)* wurde
eine Loffelfibel entdeckt,. die in die crste Halfte des [. Jh. n.Chr. datiert wird
(Abb. 2/3);"in der Slcdlung von Ocnita (Kreis Valcea)" wurde ein cinfucher
Armring gefunden, und im Schatz von Dersca (Kreis Botosani)? ein Armring
mit iibercinandergelegten und um den Ring gewickelten Enden, datiert zu
Beginn des II. Jh. n.Chr. (Abb. 1/7).

F. Medclet' zihlte zur Gruppe der Schmuckstiicke mit “Kern und Hille*
noch einige Stiicke, die aps den Schitzen von Slimnic, Bucuresti-Herdstrau und
aus eciner unbekannten Siedlung in Sicbenbiirgen stammen (Abb. 3).

Bisher wurden zwei Erklirungen fur das Vorkommen in Dakien der
Schmuckstiicke mit “Kern und Hiille" geboten.

Dic erste Erklarung wurde in erster Reihe von Numismaten unterstiitzt’
Es wurde angenommen, daB} dic Silbervorkommen an der Oberfliche um die
Mitte des II. Jh. v.Chr. crschopft waren und es wenig wahrscheinlich scim, dalfl
die Daker dic notigen Techniken fiir die Ausbeutung der Tiefenvorkommen
beherrschten. Aber die an dakischen Miinzen und Schmuckstiicken durch-
gefiihrten physjsch-chemischen Analysen zeigten, dall das lokale Silber in dcr
ganzen Zeitspanne vom IILJh.v.Chr. bis ins LJh.n.Chr. ausgebeutet wurde®

Eine andere Erklarung wurde von N. Chidiosan und Ordentlich formuliert.
Sic nahmen an, daB der Kern aus minderwertigem Metall die Rolle hatte, den
Stiicken cine groBere Elastizitit zu verleihen™. Diese Erklirung kann jedoch fiir
jene Stiicke nicht angenommen werden, die zu ihrer Verwendung keine Elastizi-
tit zu verleihen”. Dicse Erklirung kann jedoch fiir jene Stiicke nicht ange-
nommen werden, die zu ihrer Verwendung keine Elastizitit bendtigen (die platte
Feder der Loffelfibeln, die Nagel-Anhdnger usw.).

Technisch gesehen sind die ersten Stiicke, die in tokalen Werstitten in der
Technik mit “Kern und Hille" hergestellt wurden, die dakischen Miinzen aus
dem Schatz von Visea (Kreis Cluj), dic an den Anfang des 1. Jh. v.Chr. datiert
werden®.

Dic Entdeckungen der letzten Jahre enmdglichen die Formulierung einer
ncuen Hypothese zur Deutung des Schmuckstiicke mit “Kern und Hiille™. Im
Laufe des 1. Jh. v.Chr.—I. Jh. n.Chr., gelangten die romischen republikanischen
Dcnarc massiv nach Dakien (iiber 230 Schétze, insgesamt etwa 30.000 Miin-
zen®’). Ein Teil dieser Denare wurden in Dakien sclbst hergestellt, wie die
Miinzstempel und -werkstitten beweisen, die in ciner Rethe von d.ﬂuschen
Slcdlungcn und Festungen entdeckt wurden (Tilisca®, Gradistea de Munte®,
Brasov®, Ludesti"', Poiana- Galati®, Banat”) Dic Werkstatt von Tiligca funk-
tionierte in der ersten Hilfte des 1. Jh. v.Chr.*, jene von Gridistea dec Munte m
der zweiten Hilfte des I.Jhn.Chr. und zu Beginn des niichsten Jahrhunderts®.

Die grofie Anzahl der im 1. Jh. v.Chr.-I. Jh. n.Chr. geprigten Miinzen
erforderte auch eine anschnliche Menge Silber. Deshalb wire es nicht ausge-
schlossen, dafl die Silberproduktion im I. Jh, v.Chr.—I. Jh. n.Chr. in Sicben-
biirgen von den Anfiihrern des dakischen Rciches kontrolliert wurde, um das
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nitige Metall fiir die Miinzprigungen romischen Typs zu sichern. Das Vor-
handensein cines koniglichen Monopols tiber diec Ausbeutung von Edelmetallen
wurdc bereits von mchreren Forschern befiirwortet®. Unter diesen Bedingungen
war das fiir dic Herstellung von Schmuck bestimmte Silber wahrscheinlich
ungeniigend und dic dakischen Handwerker wendeten cinc scit langem be-
kannte technologische Methode an. In Dakicn wurden auch Schitze entdeckt,
die Schmuckstiicke aus gutem Silber enthielten (wie jener von Lupu, Kreis
Alba™), was dic Existenz eines Verteilungs “systems® der Silbervorkommen
beweist. Schlielich schmolzen die Handwerker in den auBerkarpatischen Ge-
bieten, in dencn dic Versorgung mit Silber aus Siebenbiirgen aussetzend war,
auch griechisch-romische Miinzen ein, um sich das nétige metall zur Herstel-
lung von Schmuckstiicken zu verschaffen*

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1. 1-6. Sarmigag; 7. Dersca
Abb. 2. 1-2. Sighisoara-Wictenberg; 3. Capilna; 4—6, Sirmisag
Abb. 3. Karte der Verbreitung der Schmuckstiicke mit “Kern und Hiille™



